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ПОЛИМЕРНЫЕ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГ И ОБОЕВ

КОМПАНИЯ ХОМА

■  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

›  МЕЛОВАНИЕ БУМАГИ И КАРТОНА

›  ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРОКЛЕЙКА БУМАГИ

▪ Латексы для мелования бумаги и картона

Продукция homa® для ЦБП— это опыт и знания, кото-

рые мы накапливали более 25 лет. Наши химические 

решения доказали свою эффективность в существую-

щих в отрасли технологических процессах, имеют необ-

ходимую сертификацию  FDA. 

Всё продукты homa® разрабатываются с учетом кон-

кретных требований к бумаге и картону, обеспечивая 

их конкурентоспособность.

Мы закладываем нужные свойства на молекулярном 
уровне, а наш многоступенчатый контроль (от сырья до 
готовой продукции) гарантирует не просто качество, а 
стабильность в каждой поставке. Наш производствен-
ный комплекс работает в непрерывном режиме 24/7. 
Это значит — максимальная предсказуемость и уве-

ренность в результате на вашем производстве.

ПОЛИМЕРНЫЕ ДИСПЕРСИИ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

И КАРТОНА

›  ФОРМИРОВАНИЕ БАРЬЕРНОГО СЛОЯ

*Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT/5/14, мПа·с      **Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT/2/20, мПа·с      
***Вязкость по Брукфильду, R2/100, мПа·с      

Дисперсия Массовая доля 
нелетучих веществ, % МТП,°С pH

Динамическая 
вязкость по 

Брукфильду, мПа·с

homacryl-900B
Акрилат-винилацетатная 49 – 51 -2 - +3 4,0 – 6,0 100 – 1000*

homacryl-901B
Стирол-акриловая 49 – 51 2 - 5 7,0 – 9,0 150 – 800**

homacryl-910B
Стирол-акриловая 49 – 51 19 - 23 7,5 – 9,0 800 – 1500**

homacryl-911B 
Стирол-акриловая 49 – 51 6 - 10 7,0 – 8,5 200 – 350***

homacryl-912B
Стирол-акриловая 49 – 51 18 - 22 7,5 – 9,0 100 – 300***

homacryl-918B
Стирол-акриловая 49 – 51 16 - 22 6,5 – 8,5 100 - 500 **

homacryl-189
Акриловая 49 – 51 17 - 19 7,5 - 9,0 50 - 100



ПОЛИМЕРНЫЕ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГ И ОБОЕВ

КОМПАНИЯ ХОМА

Дисперсия Массовая доля 
нелетучих веществ, % МТП,°С pH Условная вязкость 

по ВЗ-4, 23°С, с

homacryl-991A 28 - 30 40 - 50 3,0 - 5,0 10 - 15

Дисперсия
Массовая доля 

нелетучих веществ, % МТП,°С pH Условная вязкость 
по ВЗ-4, 23°С, с

homacryl-943BP 50 - 53 15 - 21 7,0 - 8,5 15 - 50

homacryl-944BP
49 - 51 18 - 22 6,0 - 8,0

12 - 30

35 - 60homacryl-944.1BP

homacryl-945BP 48 - 51 15 ÷ 2 5,0 - 8,0 12 - 40

homacryl-946BP
49 - 51 12 - 16 5,0 - 8,0

12 - 35

35 - 60homacryl-946.1BP

▪ Диспергаторы для меловальных паст

▪ Загустители для меловальных паст

▪ Реагенты для поверхностной проклейки

▪ Дисперсии для барьерных покрытий 

Дисперсия Массовая доля 
нелетучих веществ, % Основа pH Условная вязкость 

по ВЗ-4, 23°С, с

homacryl-743HS 29 - 31 Акриловый 2,0 – 2,6 10 - 13

* B3-6

Подробнее о переработке  
картона с покрытием homa, 
смотрите по ссылке:

Компания Хома – это синтез науки,  

производства и многолетнего опыта  

работы на рынке дисперсий.

Композиция Массовая доля 
нелетучих веществ, % Основа pH Условная вязкость 

по ВЗ-4(6), 23°С, с

homacryl-731
Теперь с FDA! 40 - 44 Полиакрилат 7,0 - 9,0 20 - 60

homacryl-735 40 - 43 Полиакрилат 7,0 - 8,5 15 – 60*

homacryl-737
Теперь с FDA! 43 - 46 Полиакрилат 6,5 - 8,0 15 – 40НОВИНКА
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КОМПАНИЯ ХОМА
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОЛИМЕРНЫХ ДИСПЕРСИЙ 
И АДДИТИВОВ

Подберем продукт 
под особенности технологического 
процесса вашего производства


