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Полимерные дисперсии
для лакокрасочных материалов 

и строительных составов



КОМПАНИЯ ХОМА

российский  
производитель
полимерных составов  
и клеевых СИСТЕМ

свыше 100 видов связующих

Компания Хома с 1998 года разрабатывает и произ-

водит собственные продукты, внедряет технологии 

их применения, оказывает всестороннюю поддержку 

российским промышленникам. В ассортименте компа-

нии: полимерные дисперсии, промышленные клеи для 

упаковки, мебели и деревообработки, клеи для уклад-

ки напольных покрытий, полиуретановые системы для 

автомобильной отрасли и строительной химии.
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Компания хома

■  Для лакокрасочных материалов

■  для строительных составов

■  Для мелования и грунтования бумаги

■  Для пропитки нетканых материалов

■  Для липких лент и защитных пленок

■  Для производства клеев

■  Для обработки текстиля

Компания Хома – это синтез науки,  
производства и многолетнего опыта  
работы на рынке дисперсий и клеев.

›  2 научных центра

›  6 исследовательских центров

›  Испытательный центр

›  4 cпециализированные лаборатории

›  2 производственные площадки

›  Автоматизация процессов

›  Сертификация по ISO 9001

Научно- 
исследовательский  
комплекс

современный
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС

создаем сОБСТВЕННЫЕ
рецептуры и технологии



Продуктовая матрица homa® 
для водно-дисперсионных ЛКМ

профессиональная
техническая поддержка

8 800 700 66 83 доб. 3

Области применения
продуктов homa®
для водно-дисперсионных ЛКМ

Подберем российский состав 
под особенности технологического  
процесса и вашего производства
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Дисперсии и аддитивы 
для лакокрасочной  
промышленности

■  кровельные и фасадные материалы

■  интерьерные и декоративные краски

■  Грунтовки, штукатурки, шпатлевки

■  Пропитки и лаки по дереву

■  Антикоррозионные покрытия  
     по металлу

■  Огнезащитные краски

■  Герметики и гидроизоляционные  
     составы

ПОЛИМЕРНЫЕ ДИСПЕРСИИ

ЗАгустители

диспергаторы

поверхностные добавки

пластификаторы

смачиватели  

Специалисты научно-исследовательского центра  

и технологи компании оказывают поддержку на всех 

этапах внедрения и использования продуктов homa®.

›  Подбор и разработка оптимального  
   продукта

›  Проведение испытаний

›  Внедрение в производство

›  Эксплуатация и постпродажное  
   сопровождение



▪ Универсальные дисперсии
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Широкий ассортимент полимерных дисперсий homacryl  

и novopol позволяет подобрать оптимальное решение  

для производства декоративных водно-дисперсионных  

интерьерных и фасадных красок. На базе связующих 

homa® производятся материалы строительного назначе-

ния: грунтовки, шпатлевки, наполненные и ненаполнен-

ные клеи, в том числе со специальными свойстами. 

Компания хома

Дисперсия
Базо-

вая 
химия

Массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
МТП,°С pH

Условная 
вязкость 
при 23°С, 

ВЗ-4, с

Область применения

homacryl 101M СА 50-52 25-27 7,0-9,0 15-30 ▪ Интерьерные и фасадные лакокрасоч-
ные и клеевые материалы

homacryl 104V СА 49-51 19-23 7,0-9,0 5000-12000

▪ Фасадные и интерьерные краски  
по минеральным основаниям  
(при высоких и средних ОКП)
▪ Грунтовки (вкл. составы бетоноконтакт)
▪ Шпатлевки и штукатурки для внешних  
и внутренних работ 
▪ Текстурные толстослойные покрытия

homacryl 106 А 46-48 0-5 7,5-9,0 500-2000

▪ Интерьерные и фасадные ЛКМ с повы-
шенными требованиями к экологичности 
применения и эксплуатации 
▪ Краски по дереву 
▪ Декоративные материалы

homacryl 107 А 44-46 0-5 7,5-8,5 500-2000

▪ Интерьерные и фасадные лакокрасоч-
ные материалы с повышенными требова-
ниями к экологичности применения  
и эксплуатации
▪ Краски по дереву
▪ Декоративные материалы

homacryl 118AF СА 48-50 6-10 7,5-9,0 15-30

▪ Высоконаполненные шпатлевки и шту-
катурки для внешних и внутренних работ
▪ Фасадные и интерьерные краски по 
минеральным основаниям (при высоких 
и средних ОКП)

homacryl 121 СА 49-51 21-24 7,0-9,0 15-40

▪ Интерьерные и фасадные краски по 
минеральным основаниям (при высоких 
и средних ОКП) 
▪ Грунтовки, шпатлевки и штукатурные 
составы 
▪ Дисперсия без содержания аммиака

homacryl 151W СА 39-41 10-13 7,5-8,5 11-14 ▪ Влагоизолирующие грунтовки
▪ Гидрофобные лакокрасочные материалы

homacryl 152W СА 49-51 17-20 7,0-9,0 15-30
▪ Пропитывающие, связующие и грунто-
вочные составы по пористым и непорис-
тым минеральным основаниям

homacryl 187 А 49-51 31-35 7,0-9,0 14-25

▪ Окрасочные составы по минеральным 
(цементосодержащим и т.п.) поверх-
ностям, в т.ч. кровельным и фасадным 
материалам
▪ Без аммиака

homacryl 188 А 49-51 17-19 7,5-9,0 14-25
▪ Окрасочные составы по цементосодер-
жащим и битумосодержащим поверхно-
стям, в т.ч. кровельным материалам

homacryl 189 А 49-51 17-19 7,5-9,0 14-25

▪ Атмосферостойкие покрытия
▪ Окрасочные составы по цементосодержа-
щим и битумосодержащим поверхностям,  
в т.ч. кровельным материалам
▪ Без аммиака

homacryl S110U СА 49-51 19-21 7,0-9,0 30-55 ▪ Водостойкие лакокрасочные материалы 
с эффектом лотоса

  - вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT 5/20, мПа·с

зовая 
химия
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Дисперсия Базовая 
химия

Массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
МТП,°С pH

Условная 
вязкость 
при 23°С, 

ВЗ-4, с

Область применения

novopol 001     СА 49-51 17,5-20,5 7,0-9,0 15-30
▪ Клеевые и лакокрасочные материалы 
с высокой пигментоемкостью
▪ Строительные клеи

novopol 001А СА 45-48 2-5 7,0-9,0 12-30 ▪ Гибкий камень
▪ Клеевые материалы

novopol 001C СА 49-51 33-36 7,0-9,0 15-30 ▪ Клеевые и лакокрасочные материалы 
с высокой пигментоемкостью

novopol 006C СА 30-34 ≤1 7,0-9,0 11-15
▪ Проникающие грунтовки по гладким, 
невпитывающим основаниям
▪ Пропитки по дереву

novopol 110 СА 49-51 19-23 7,5-9,0 30-55
▪ Интерьерные и фасадные лакокрасоч-
ные материалы с повышенной устойчи-
востью к воде и щелочам

novopol 110AF СА 49-51 19-23 7,5-9,0 30-55
▪ Лакокрасочные материалы  
с повышенной устойчивостью к воде  
и щелочам, не содержащие APEO

novopol 110N СА 40-42 0-5 7,0-9,0 12-30 ▪ Проникающие грунтовки  
и пропитки

novopol 111 СА 49-51 16-20 7,5-9,0 20-60
▪ Интерьерные и фасадные лакокрасоч-
ные материалы с повышенной устойчи-
востью к воде и щелочам

novopol 130 СА 49-51 6-10 7,0-9,0 15-30 ▪ Высоконаполненные лакокрасочные 
составы без коалисцентов

novopol 130Е СА 49-51 6-10 7,0-9,0 15-30 ▪ Грунтовочные и штукатурные  
составы без коалисцентов

novopol 133 СА 49-51 16-20 7,5-9,0 15-45

▪ Широкая область рецептур  
с применением любых видов  
реологических добавок с пониженным 
содержанием коалисцентов

Дисперсия Базовая 
химия

Массовая 
доля  

нелетучих  
веществ, %

МТП,°С pH

Условная 
вязкость 
при 23°С, 

ВЗ-4, с

Область применения

novopol 004A А 45-48 19-21 7,0-9,0 13-40 ▪ Лаки и краски по дереву  
с УФ- и водостойкостью

novopol 004AF A 45-48 19-21 7,0-9,0 13-40 ▪ Атмосферостойкие лаки и краски  
по дереву, не содержащие APEO

novopol 010 СА 45-48 52-56 7,0-9,0 12-30
▪ Защитные и покрывные лаки,  
предназначенные для поверхностей  
из древесины. Дисперсия обеспечивает 
высокоглянцевую прозрачную пленку  
и высокие физико-механические  
характеристики готового покрытия

novopol 011 A 47-49 61-65 8,0-9,0 10-15

homacryl 410W СА 39-41 16-20 7,5-9,0 12-20 ▪ Лакокрасочные материалы по дереву
▪ Асептические пропитки-грунтовки
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Компания хома

▪ Покрытия для дерева
Дисперсии homa® в составе лакокрасочных материалов 

образуют прочную эластичную пленку с высокой адге-

зией, стойкую к УФ-излучению и атмосферным воздей-

ствиям. Связующие совместимы с различными сортами 

древесины в широком диапазоне условий нанесения и 

эксплуатации, при этом являются экологичными – пол

ностью безопасными для дома и окружающей среды.

Полимерные дисперсии для лакокрасочных материалов и строительных составов



Дисперсии homa® для непористых покрытий стабили-

зированны олигомерными компонентами. Обеспечива-

ют твердость, химическую и механическую стойкость  

покрытия, усиленную адгезию к многовариантным  

непористым поверхностям и покрытиям с низкой  

поверхностной энергией.

Дисперсия Базовая 
химия

Массовая 
доля  

нелетучих  
веществ, %

МТП,°С pH

Условная 
вязкость 
при 23°С, 

ВЗ-4, с

Область применения

homacryl 210F СА 40-44 30-35 7,0-9,0 16-40 ▪ Лакокрасочные материалы по впитыва-
ющим (гофрокартон, мелованная бумага, 
ДВП, винил и другие) и невпитывающим 
поверхностям (ПЭ, ПП, ПВХ)homacryl 211F СА 42-46 7-9 7,5-9,0 50-200

homacryl 220F СА 40-44 >40 8,0-9,0 15-50 ▪ Лакокрасочные материалы по впитыва-
ющим (гофрокартон, мелованная бумага, 
ДВП, винил и другие) и невпитывающим 
поверхностям (ПЭ, ПП, ПВХ)homacryl 221F СА 40-44 >80 7,5-9,0 15-50

homacryl 225F СА 40-44 >85 7,5-9,0 15-50

▪ Водные печатные краски по впитывающим 
(гофрокартон, мелованная бумага, ДВП, 
винил и другие) и невпитывающим поверх-
ностям (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ, ВОРР)

▪ Покрытия для пластика 
и стекла
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Компания хома

▪ Покрытия для металла

Дисперсия Базовая 
химия

Массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
МТП,°С pH

Условная 
вязкость при 
23°С, ВЗ-4, с

Область применения

novopol 004А А 45-48 19-21 7,0-9,0 13-40

▪ Антикоррозионные грунты  
и грунт-эмали по черным металлам 
▪ Покрывные лакокрасочные материа-
лы по черным и цветным металлам

novopol 404 А 47-51 0-5 4,0-6,0 12-20
▪ Антикоррозионные грунты  
и грунты-преобразователи ржавчины
▪ Огнезащитные краски

homacryl 114S СА 49-51 18-22 7,0-9,0 13-30

▪ Антикоррозионные грунты  
и грунт-эмали по металлам
▪ Покрывные лакокрасочные  
материалы по металлам

homacryl 710 СА 40-44 ≥80 7,5-9,0 15-50

▪ Сосвязующее в антикоррозионных 
составах
▪ Дополнительное усиление адгезии 
покрытий для защиты металла

Связующие homa® для антикоррозионных покрытий 

обладают отличной адгезией к сложным металли- 

ческим подложкам. Эффективность защитного слоя 

обеспечивается высокими прочностными и барьерны-

ми свойствами пленок дисперсий homa®. Благодаря 

высокой эластичности связующих, покрытие выдержи-

вает перепады температур.

Полимерные дисперсии для лакокрасочных материалов и строительных составов



Дисперсия Базовая 
химия

Массовая 
доля   

нелетучих 
веществ, %

Температура 
стекло-

вания,°С
pH

Условная 
вязкость при 
23°С, ВЗ-4, с

Область применения

homaсryl 105V CA 49-51 13 7,0-9,0 5000-12000

▪ Клеи для крепления минеральных 
материалов на бетонные и оштукатуренные 
поверхности                                         
▪ Составы для создания текстурных  
толстослойных покрытий                                                  
▪ Герметики

homaсryl 122 А 47-50 ~5 7,0-9,0 15-30

▪ Мастичные композиции                                                 
▪ Клеевые композиции
▪ Штукатурные составы с использованием 
портландцемента

homaсryl 123H А 58-60 ~2 7,5-8,5 ≥40
▪ Герметики по паркету, дереву
▪ Кровельные защитные мембраны
▪ Покрытия по бетону

homacryl 125H CА 50-52 -35 6,0-8,0 14-20

▪ Жидкие компоненты (эластификаторы) 
для двухкомпонентной полимерцемент-
ной гидроизоляции различных бетонных 
конструкций

homacryl 126H CА 50-52 -23 6,0-8,0 14-20

homacryl 127H CА 58-60 -8 6,0-8,0 25-70

homacryl 129 CА 56-58 -9,5 7,0-9,0 20-80
▪ Высоконаполненные герметики
▪ Клеящие мастики                                               
▪ Шпатлевки

homaсryl 856U СА 57-59 -5 7,0-9,0 40-120
▪ Высоконаполненные герметики
▪ Клеящие мастики
▪ Эластичные кровельные покрытия

  - вязкость по Брукфильду при 23°С, RVT 5/20, мПа·с

▪ Герметики  
и гидроизоляционные 
материалы 
Полимерные дисперсии homa® позволяют получить 

пленки с высокими показателями водостойкости  

и эластичности, а также производить большой спектр 

герметиков и высококачественных атмосферостойких 

покрытий. 

Дисперсии-эластификаторы homa® отлично совме-

щаются с сухими цементными смесями, не выделяя  

при смешении аммиак. Широко используются для изго-

товления полимерцементных гидроизоляционных мем-

бран, модификации цементных составов и клеев.
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Компания хома

▪ Покрытия для металла

Дисперсия Базовая 
химия

Массовая доля 
нелетучих  

веществ, %
МТП,°С pH

Условная 
вязкость при 
23°С, ВЗ-4, с

Область применения

novopol 004А А 45-48 19-21 7,0-9,0 13-40

▪ Антикоррозионные грунты  
и грунт-эмали по черным металлам 
▪ Покрывные лакокрасочные материа-
лы по черным и цветным металлам

novopol 404 А 47-51 0-5 4,0-6,0 12-20
▪ Антикоррозионные грунты  
и грунты-преобразователи ржавчины
▪ Огнезащитные краски

homacryl 114S СА 49-51 18-22 7,0-9,0 13-30

▪ Антикоррозионные грунты  
и грунт-эмали по металлам
▪ Покрывные лакокрасочные  
материалы по металлам

homacryl 710 СА 40-44 ≥80 7,5-9,0 15-50

▪ Сосвязующее в антикоррозионных 
составах
▪ Дополнительное усиление адгезии 
покрытий для защиты металла

Полимерные дисперсии для лакокрасочных материалов и строительных составов



 

Офис
г. Москва, ул. Привольная, 70

Производство
Нижегородская область, г. Дзержинск,
Промзона ОАО ДПО «Пластик», 74

+7 (495) 781 66 83

zakaz@homa.ru

www.homa.ru

КОМПАНИЯ ХОМА
российский производитель
полимерных составов и клеевых СИСТЕМ


